
Muïc thoâng tin kyõ thuaät (#18) 
Baûn tin haøng thaùng Hoäi Cao su – Nhöïa TP HCM 

 
 
Heä keát dính tröïc tieáp cao su – vaûi vaø cao su – sôïi theùp 

 
1) HexaMethoxyMethylMelamines (HMMM) 
 
ÖÙng duïng:  
 
Hexamethoxymethylmelamines (HMMM) laø moät thaønh phaàn trong heä keát dính tröïc tieáp, coøn goïi laø 
heä RFS. Caùc heä keát dính RFS laø caùc heä ña thaønh phaàn. Chuùng ñöôïc taïo ra baèng vieäc cung caáp 
cho hoãn hôïp cao su thaønh phaàn RESORCINOL, thaønh phaàn METHYLENE (FORMALDEHYDE) 
vaø SILICA taêng cöôøng löïc. Hieäu quaû keát dính cuûa caùc heä RFS ñöôïc taïo ra töø phaûn öùng hoùa ñaëc 
giöõa resorcinol vaø thaønh phaàn methylene ñöôïc xaûy ra trong quaù trình löu hoùa vaø ñöôïc xuùc taùc 
baèng silica 
Caùc chaát keát dính thuoäc hoï HMMM / HMT coù taùc duïng nhaát trong caùc cao su “diene” nhö cao su 
thieân nhieân, SBR, BR (Taktene, Buna), NBR (Krynac, Perbunan) vaø CR (Baypren). Noù cuõng caûi 
thieän tính keát dính moät caùch ñaùng keå  khi söû duïng vôùi caùc polymer coù haøm löôïng no cao hôn nhö 
EPDM (Buna EP). Vieâc söû duïng noù trong cao su silicone khoâng ñöôïc ñeà nghò. Caùc loïai sôïi deät 
phoå bieán nhaát nhö rayon, polyamide, polyester (vôùi hoøan taát quay ñaëc bieät) vaø sôïi theùp maï ñoàng 
hay keõm coù theå keát dính tröïc tieáp vôùi cao su nhôø heä RFS. Ñoái vôùi sôïi theùp maï keõm, vieäc boå sung 
oxít chì seõ caûi thieän ñoä baùm dính cao su vaø kim loïai. 
 

Gia coâng:  
 
Do tính chaát nhaïy caûm vôùi nhieät ñoä cuûa heä keát dính RFS, caùc loïai HMMM neân ñöôïc ñöa vaøo nhö 
laø thaønh phaàn cuoái cuøng cuûa quaù trình caùn luyeän, toát nhaát laø cuøng löu huøynh vaø xuùc tieán. Chuùng 
seõ ñöôïc haáp thuï nhanh vaø phaân taùn ñeàu. 
Khi caùc chaát daïng loûng ñöôïc ñöa vaøo maùy caùn, moät lôùp maøng trôn coù theå seõ hình thaønh treân hoãn 
hôïp vaø khi ñoù thôøi gian caùn luyeän seõ phaûi keùo daøi hôn. Nhieät ñoä hoãn hôïp phaûi giöõ caøng thaáp caøng 
toát trong quaù trình troän. Noùi chung seõ khoâng coù khoù khaên xaûy ra khi nhieät ñoä döôùi 90 ñoä keå caû khi 
thænh thoûang nhieät ñoä vöôït tôùi 110-120 ñoä trong moät giai ñoïan ngaén. HMMM khoâng gaây phun 
söông . Cuøng vôùi resorcinol noù taïo ra moät daïng hoøa tan trong cao su ngaên chaën xu höôùng phun 
söông cuûa resorcinol. Khoâng gioáng nhö HMMM, Hexamethylene tetramin (HMT), (cuõng laø moät 
thaønh phaàn methylene trong heä RFS) vaø resorcinol  coù khaû naêng taïo ra resotropine, daïng khoâng 
hoøa tan trong cao su vaø coù theå gaây phun söông. 
Löïa choïn heä löu hoùa laø moät vaán ñeà quan troïng trong heä keát dính. Caùc xuùc tieán phaûi ñöôïc löïa 
choïn ñeå cho pheùp thôøi gian chaûy ñuû daøi cho söï keát dính xaûy ra tröôùc khi söï töï löu xaûy ra ñeán moät 
möùc ñoä cao. Vôùi vaûi deät, keát quaû toát coù theå ñaït ñöôïc vôùi heä löu hoùa truyeàn thoáng trong ñoù coù 2,5 
phaàn löu huøynh vaø caùc xuùc tieán sulphenamide, xuùc tieán theâm caáp 2 baèng loïai DPG cuõng ñöôïc ñeà 
nghò, caùc loïai sieâu xuùc tieán chuû yeáu coù taùc duïng ngöôïc vôùi söï keát dính. Löu huøynh coù hieäu quaû 
taêng cöôøng söï keát dính mang tính quyeát ñònh ñoái vôùi heä keát dính giöõa cao su vaø sôïi theùp. Ñoä baùm 
dính ñöôïc caûi thieän khi haøm löôïng löu huøynh taêng leân (4-7 phaàn). Sulphenamide neân ñöôïc  söû 
duïng laøm caùc xuùc tieán, DCBS taïo ra giaù trò cöôøng löïc baùm dính cao nhaát. Trong caùc loïai thaùnh 
phaàn methylene, HMMM coù xu höôùng trì hoõan quaù trình töï löu, trong khi ñoù hexamethylene 
tetramine (HMT) – cuõng laø moät xuùc tieán daïng kieàm, laøm suy giaûm khaû naêng choáng töï löu. 



Hoãn hôïp keát dính HMMM/ HMT coù theå löu hoùa baèng caùc phöông phaùp thoâng thöôøng trong moät 
giôùi haïn nhieät ñoä roäng, vd töø 130-190 ñoä. Löu hoùa baèng maùy eùp taïo ra chæ soá keát dính toát nhaát vì 
aùp löïc khuoân laøm hoãn hôïp cao su ñi vaøo saâu trong caáu truùc cuûa boá theùp vaø vaûi. Löu hoùa baèng hôi 
nöôc hay khí noùng cuõng ñöôïc. 

 
Ñaëc tính cuûa hoãn hôïp: 
 
Do söï hoùa ñaëc, caùc heä keát dính RFS seõ taêng nheï modulus, cöôøng löïc vaø ñoä cöùng cuûa hoãn hôïp vaø 
laûm giaûm ñoä giaõn daøi khi ñöùt. 
Caùc loïai HMMM khoâng gaây bieán maøu. Tuy vaäy, vì noù phaûn öùng vôùi resorcinol ñeå taïo ra nhöïa 
resorcinol-melemine noù seõ laøm hoãn hôïp cao su maøu saùng bò naâu ñoû. Nhöïa taïo thaønh nhö theá naøy 
khoâng gaây bieán maøu do tieáp xuùc. Caùc heä RFS chöùa HMMM khoâng coù caùc nhöôïc ñieåm cuûa 
hexamethylene tetramine nhö laø giaûm an toøan töï löu, hieäu öùng phaù huûy sôïi polyester do phaân hoùa 
amino vaø xu höôùng taêng cöôøng gæ seùt cuûa sôïi theùp. 
 

2) HexaMethyleneTetramines (HMT) 
 
HMT laø moät thaønh phaàn trong heä keát dính tröïc tieáp RFS. Tuy vaäy phaûi löu yù raèng HTM laøm phaù 
huûy caùc loïai sôïi polyester do phaân huûy cuûa amino vaø aên moøn sôïi theùp do vieäc hình thaønh amonia 
trong moâi tröôøng khoâng khí aåm. Vì theá ngöôøi ta phaûi thay theá baèng HMMM trong nhöõng tröôøng 
hôïp naøy. Khi sôïi theùp coù boïc keõm ñöôïc söû duïng, vieäc boå xung theâm vaøo oxít chì (PbO) seõ caûi 
thieän tính keát dính cuûa kim loïai vaø cao su. 
 

ÖÙng duïng:  
 
Do tính nhaïy caûm nhieät cuûa heä keát dính RFS, HTM phaûi ñöôïc ñöa vaøo nhö laø thaønh phaàn cuoái 
cuøng cuûa quaù trình caùn luyeän cuøng löu huøynh vaø caùc xuùc tieán. Nhieät ñoä cuûa hoãn hôïp trong quaù 
trình luyeän phaûi ñöôïc giöõ caøng thaáp caøng toát. Seõ khoâng coù khoù khaên xaûy ra khi nhieät ñoä cao tôùi 
90 ñoä C. 
Ñoái vôùi vaät lieäu deät, keát quaû toát coù theå ñaït ñöôïc vôùi caùc heä löu hoùa truyeàn thoáng, vd. Nhöõng heä 
goàm 2,5 phaàn löu huøynh vaø caùc xuùc tieán sulphenamide. Khi keát dính cao su vôùi sôïi theùp, ñoä keát 
dính seõ taêng khi haøm löôïng löu huøynh taêng leân (4-7 phaàn). 
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